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№ .3.4-1382/р 




А|O ”Собственник Латвийских автодорог ”

ОТЧЕТ № 289./06 о тестировании минеральных материалов. 

Рига                                                                                        12 декабря 2006 г.  

1. Заказчик и его адрес :
ГА/О”Собственник Латвийских автодорог ”, ул. Крустпилс 4, Рига ,LV – 1073 

2. Заказ : № 41/ 4-469 от 04.12.2006.

(Зарегистрирован в лаборатории дорог 4 декабря 2006г. №1-1037)

3. Число образцов : 1
4. Характеристика образцов до тестирования и номер идентификации : 
4.1 образец кусочков доломита ; 
пробу образца взял заказчик (дата не указана ) с месторождения  ”Saikava ”,волость Праулиена , Мадонский р-он ; 
образец содержится в упаковке из пластиковых волокон (не поврежден) ~ 120 кг; 
4.2 лабораторией присвоенный идентификационный № теста 1213/ММ 396
5. Лабораторная методика теста(-ов ) : LVS EN 932-2; LVS EN 1097-2 p.5;

  методические указания 

6. Время проведения теста :11.12.2006.-12.12.2006. 

7. Протокол теста:  №.418/06; 11декабря 2006г.
(печать )

Число листов : 2          Титульный лист утверждён решением №.24 от 20января 2005 г.  
Лист: 2  ОТЧЕТ № 280./06 о тестировании минеральных материалов.  Время : 07.12.2006г.

8. Результаты тестирования : 

8.1 Физико- механические свойства при тестировании общего образца доломита, состоящего из двух проб: №.1213/ММ 396 

	Показатель и единица измерения 
	Результат
	Методика  тестирования 

	Коэффициент  LA 

фр.35,5-45,0 мм
	35 ±0,13
	LVS EN 1097-2 p.5;

методические указания


Результаты тестирования относятся только к проверенному общему образцу доломита, состоящего из двух проб: №.1213/ММ 396 которые предоставил заказчик. 

Ответственный за составление отчёта по тестированию 

Руководитель по тестированию строй.материалов            (подпись)      И. Озола 

Исполнитель : 





  (подпись )     М. Янсонс 
лаборант

                                                                              (печать ) 
Отчёт о тестировании запрещено распространять в неполном объёме без письменного разрешения лаборатории по тестированию.

